
 

 

 

                                                                                            O 1s 

                             C 1s 

        

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1ก. 

จากภาพที่ 1ก. นี้เป็นสเปคตรัม XPS ที่ได้จากการวิเคราะหบ์นผิวของ พอลิแลกติกแอซิด (PLA) ซึ่งเป็นพอลเิมอร์ 

ประเภทพอลิเอสเทอร์ทึ่ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีดัดแปลงผิวแต่อย่างใด โดยสเปคตรัมนี้ได้แสดงให้เห็นว่า PLA ประกอบไปด้วย 

Oxygen และ Carbon เป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1ข. 

 จากภาพที่ 1ข. คือสเปคตรัม ที่ได้หลังจากการวิเคราะหด์้วยความละเอียดสูง เพื่อดูรายละเอียดตรงธาตุ Carbon 

ว่ามีพันธะเคมีอะไรบ้าง จากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีพันธะ C-C, C-O, C=O เป็นต้น 
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ภาพที่ 2ก. 

ภาพที่ 2ก. คือสเปคตรัมของ PLA จากภาพที่ 1ก. ที่ถกูอาบดว้ยพลาสม่าของกา๊ซ SF6 เป็นเวลา 5 นาท ีจะเห็นได้

ว่ามีพีค F (ฟลูออรีน) เพิ่มขึ้น และทําให้พีค Oxygen และ Carbon ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2ข. 

 ภาพที่ 2ข. คือสเปคตรัมที่ได้หลังจากการวิเคราะห์ด้วยความละเอียดสูง เพื่อทีจ่ะดูรายละเอยีดตรงธาตุ Carbon 

อีกครัง้หลังจากที่ได้ทําการอาบด้วยพลาสม่า SF6 เป็นเวลา 5 นาท ีซึ่งจากภาพเราจะพบว่าเกิดมีพันธะเคมีเพิ่มขึ้นคือ C-C, 

C-O, C=O, C-CF, C-CF2, C-CF3  


